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Totale tijd is 20 minuten. 40 sheets is ca. 30 seconden per sheet. 
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Presentatienotities
16 jaar als adviseur op het gebied van wtb en staal bij Nebest. 
Voornamelijk projecten waarbij advies nodig is over de verschillende manieren van monstername in relatie tot de informatie behoefte van de klant. En op die manier ook betrokken geraakt bij de NTA.


Materiaalstromen

WV EICIEE] Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom
2019 2019 2050 2050

Staal & IJzer

Constructiestaal GWW 110 60 110 80

Bron: EIB, Materiaalstromen in de bouw en infra (april, 2022)
Hoeveelheden in kton
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Presentatienotities
De uitstroom van materiaal is groot en kan potentieel een fors deel van de instroom afdekken. Momenteel word er voor staal echter nog maar heel beperkt hergebruikt. In de B&U sector word momenteel 70% van het uitstromende staal gerecycled. Dat is R5, maar we willen heel graag naar R3 Hergebruik toe. Hier zit nog heel veel potentieel. 


Doel van de NTA

Het toepassen van gebruikte materialen
weer normaal maken
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Belangrijk om te beginnen met het doel van de NTA. Waarom doen we dit eigenlijk? 

Zelf noem ik het graag “vertrouwen in de keten”. We willen dat iedereen het als normaal gaat zien en het onderscheid niet meer zo spannend is. Nieuw of hergebruik moeten niet wezenlijk van elkaar verschillen. 


Nieuwbouw

Eisen aan nieuwe producten
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Presentatienotities
Om te snappen hoe we om moeten gaan met hergebruik beginnen we met kijken naar de regels voor nieuwbouw. Hier zitten namelijk al heel veel mogelijkheden in en het heeft altijd de voorkeur om deze mogelijkheden te benutten. Afwijken is lastiger omdat je te maken hebt met wetgeving binnen Europa. 


Terminologie
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Presentatienotities
De terminologie is niet altijd even duidelijk. Voor deze uitleg wil ik graag de volgende termen hanteren en uitleggen. Een constructie is het samenstel, deze valt onder het bouwbesluit de 1090, etc. De bouwstof of het product heeft zijn aanvullende productnormen etc. Dit zijn de vrijgekomen materialen uit de sloop.
Let op dat dit een genest product is. De producten bestaan weer uit balken, schotten etc. en zijn daarmee zelf ook een constructie (ook al is het maar een onderdeel). 


Terminologie

» Declaration of Performance (DOP) =
Conformiteitsverklaring, is de verklaring dat een
product voldoet aan de eisen van een
geharmoniseerde norm (ce-verklaring).

= Keuringsdocument, is het document waarin de
resultaten van diverse testen op een product
worden vastgelegd (2.1,2.2,3.1,3.2).

= Keuringsdocument # certificaat # CE-verklaring
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Presentatienotities
De Dop is de verklaring dat het product voldoet aan de eisen in een geharmoniseerde norm. Het keuringsdocument is de vastlegging van de uitgevoerde proeven en de eigenschappen die bepaald zijn. 


Wetgeving bij nieuwbouw

= CE-markering
bouwstoffen

= CPR-Bijlagelll
= Conformiteits-

B b l t controlemethoden
ouwbDeS Ul = Systemen van verklaring

van overeenstemming

Bouw Producten Richtlijn

Construction Products Regulation (CPR)
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Presentatienotities
Hoe hangt de wetgeving met elkaar samen? Het bouwbesluit is een samenvoeging van meerdere richtlijnen waaronder de Bouw Producten Richtlijn. 

DE CPR (Engelse afkorting) is verwerkt in het bouwbesluit. Deze schrijft voor dat alle producten maar ook constructies een CE-markering moeten hebben om verhandeld te mogen worden in Europa. De CPR moet onverkort overgenomen worden in nationale wetgeving. 


Normen bij nieuwbouw

EN 1993-reeks Eisen voor het maken
Ontwerp van het ontwerp en de
berekening van een

EN 1994-reeks constructie. De 1090
Berekeningen geeft de technische

EN 1090 eisen voor ee.n staal of
: : rvs constructie.
Technische eisen
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Presentatienotities
Dit zijn de meest / veel gebruikte normen voor nieuwbouw. Deze normen zijn ‘grotendeels’ geharmoniseerd en dat bij toepassing ervan je een “vermoeden van overeenstemming” hebt met de CPR / Bouwbesluit. Het afwijken is toegestaan maar dat maakt de aantoning heel veel moeizamer. 


Normen bij nieuwbouw

Geeft voor de infra
aanvullende uitleg en
context aan de eisen

Kunstwerken (ROK) uit de normen

Richtlijn Ontwerp
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De ROK komt vaak voorbij als document met eisen. Europees gezien mogen er geen strengere eisen gesteld worden dan in de geharmoniseerde normen voor geharmoniseerde producten. De ROK is voornamelijk een bundeling van de relevante eisen voor de infrastructuur en geeft tekst en uitleg bij deze eisen. Daar waar een norm niet eenduidig is of opties biedt geeft de ROK aan wat gewenst is. 

Ik noem de ROK toch omdat we soms producten testen voor hergebruik in een bestaand object dat aan de ROK moet voldoen. Dan is het belangrijk om te weten dat de ROK bijvoorbeeld eisen stelt aan de breuktaaiheid voor damwanden en buispalen die niet standaard zijn opgenomen in de 1090. 


Eisen aan nieuwe producten

Producteisen Constructie-eisen
= Productnorm afmetingen « EN 1993-reeks
maatvoering ,
« Productnorm toleranties =~ EN 1994-reeks
toleranties = EN 1090-reeks
= Technische = Etc.
leveringsvoorwaarden
staalsoort
eigenschappen
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Aan elk product worden eisen gesteld. Deze zijn in te delen in 2 categorieën. Eisen aan het product zelf omdat we dat zo afgesproken hebben, maar ook eisen die voortkomen uit het doel, de constructie waar het materiaal in gaat. 

De staalsoort etc worden alleen maar omschreven in de producteis. De constructie eisen bepalen welke soort waar toegepast moet worden voor een veilige constructie. 



Eisen aan nieuwe producten

Tabel 2 — Productnormen voor constructiekoolstofstalen

Technische
Producten leveringsvoor- Afmetingen Toleranties
waarden
I- en H-profielen EN 10365 EN 10034
Warmgewalste I-profielen met
tapsvormige flenzen EN 10025-1 EN 10365 EN 10024
U-profielen en EN 10365 EN 10279
E;:Ll:g]ilfe en ongelijkzijdige | EN 10025-2 EN 10056-1 EN 10056-2
EN 10025-3
T-profielen EN 10025-4 EN 10055 EN 10055
i EN 10029
Platen, strippen, plaatstroken EN 10025-5 EE;::s?ng
EN 10025-6 EN 10051
EN 10017 EN 10017
et EN 10058 EN 10058
Massieve staven en rondstaal EN 10059 EN 10059
EN 10060 EN 10060
EN 10061 EN 10061
Warmver veardigle EN 10210-1 EN 10210-2 EN 10210-2
huisprofielen
Koudgevormde buisprofielen | EN 10219-1 EN 10219-2 EN 10219-2

OPMERKING

EN 10020 geeft definities en classificaties van staalsoorten. Staalaanduidingen door

middel van naam en nummer zijn gegeven in respectievelijk EN 10027-1 en EN 10027-2.
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Presentatienotities
Er is altijd een samenhang tussen beide categorieën. Je kan het niet los zien van elkaar. De 1090 geeft aan welke normen je moet gebruiken als productnorm om te zorgen dat je voldoet aan de eisen. 


Eisen aan DoP

= Geharmoniseerde producthormen stellen
eisen aan de DoP, bijvoorbeeld:

Bijlage ZA in de EN 1090-1
Bijlage ZA in de EN 10025-1
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Presentatienotities
We hebben eerder gezien bij de FAQ dat de documentatie aan de fabrikant is. Maar bv de 10025 schrijft eisen voor voor een DoP. Dit is wederom om een “vermoeden van overeenstemming” te krijgen met de wet. Als je ZA hanteert mag je er vanuit gaan dat het goed is. 


Hergebruik

Eisen aan materiaal voor hergebruik
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Presentatienotities
Met deze context voor nieuw materiaal kunnen we gaan kijken naar hoe we dit kunnen gebruiken voor hergebruik. Nogmaals met de doelstelling om zo veel mogelijk binnen de bestaande wetgeving en normen te werken. Hoe minder uitzonderingen hoe beter het is. 


Hergebruik van staal

= DoP niet beschikbaar

= Andere informatie niet beschikbaar
= Product horm onbekend

= EEcC.
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Presentatienotities
Als we gaan kijken naar hergebruik weten we vaak helemaal niet wat voor een materiaal gebruikt is of hoe het berekend is. In veel gevallen weten we helemaal niets van een stuk materiaal. 


Veel gestelde vragen CE

= |s hergebruik opnieuw op de markt brengen?
= Wie is de fabrikant bij doorverkoop?
= Wat is de juiste technische documentatie?
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Presentatienotities
Hier alleen de vragen introduceren. De antwoorden volgen vanuit de EU op de volgende sheets.



Is hergebruik opnieuw op de markt
brengen?

— 4. What is the meaning of 'placing on the market'?

Any supply of the (individual) construction product for the first time within the European Internal
Market for distribution or use in the course of a commercial activity, whether in return for payment or

free of charge.

MNB: Every product or batch of products (that is, every window or every package / truckload of bricks)
Is placed on the market individually. The fact that similar products have been marketed before, does
not change this. Therefore, manufacturers have to draw up a Declaration of Performance | =1+« |
(DoP) and affix the CE marking pursuant to the Construction Products Regulation | e ---| (CPR) for
all the products entering the market from 01/07/2013 onwards, even if similar products had been
commercialised before this date.

@ B B B B BE BEEEEE B B ' NEBEST

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions en



Presenter-notities
Presentatienotities
Veel belangrijke vragen die relevant zijn voor het hergebruik zijn eerder al gesteld aan de EU. Deze hebben voor de CPR een website met FAQ waarin helder uitgelegd word hoe de artikelen gelezen moeten worden. 

Wat is op de markt plaatsen? Vaak is de vraag of het hergebruik wel of niet het opnieuw op de markt brengen is. Omdat het materiaal al gebruikt is geweest heeft het al een keer voldaan dus hoef je geen dop meer te hebben. Wat vind de zaal? 

Alles wat gebruikt word voor het bouwen is het op de markt plaatsen. Ook als het materiaal gratis is. Er zijn voor het hergebruik wat bijzonderheden (denk aan substantiële wijzigingen) in het geval dat een constructie hergebruikt word. De NTA zegt hier meer over en dat laten hier we hier even buiten beschouwing. 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en

Wie is de Fabrikant bij doorverkoop?

— 24 A retailer sells a product, which is not manufactured by himself/herself, using the retailer's
own name. May the retailer use the declaration of performance (DoP) drawn up by the real
manufacturer? If not, does the DoP drawn up by the retailer need to

Retailers (the Construction Products Regulation (CPR) | = | calls them distributors) making
construction products available on the market on their own (trade) names are indeed considered
manufacturers (cf. Article 15). Therefore, they need to draw up their own DoPs | =1 | for these

products.

The involvement of Notified Bodies | = -« | (see Article 39 of the CPR) depends on the Assessment
and Verification of Constancy of Performance (AVCP) | =1 -+ | system applicable to the product in
question (see Article 28 and Annex V of the CPR). This information may be found both in the
applicable harmonised standard (hEN) {e¢ --+| and in the respective Commission Decision on these
systems.
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https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions en
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Presentatienotities
De DoP word opgesteld door de fabrikant. Is de sloper de fabrikant? Of de handelaar die het doorverkoopt? 

Handelaren die niet produceren maar onder eigen naam verkopen moeten opnieuw een DoP leveren. Dus als je een product doorverkoopt onder de originele naam mag je de DoP daarbij gebruiken. Als je het onder een nieuwe naam verhandeld word de handelaar de fabrikant. 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en

Wat is de juiste technische
documentatie?

— 8. What is the "Appropriate Technical Documentation” foreseen in Article 36 of the Construction
Products Regulation (CPR)?

It is the documentation which the manufacturer considers appropriate in order to justify the manner
he uses to declare the performance of the product in the cases foreseen in Article 36 of the
CPR | Fu ).

In the case of Article 36(1)a the Appropriate Technical Documentation may e.g. be used to
demonstrate that the specific conditions are met for the application of a Commission Decision
defining the reaction to fire class of the product.

In the cases of Article 36(1)b or 36(1)c the Appropriate Technical Documentation may e.g. consist of
the test results obtained by another manufacturer, or the system provider, together with his
authorisation to use these results, and the justifications for the correspondence of the products in
question (point b) or for due respect of the instructions given (point c).

It is understood that the Appropriate Technical Documentation could well be different from one
situation or construction product to the other, according to the particularities of each case. It will be
kept by the manufacturer of the construction product in the technical file of the product in order to
allow him to properly justify the Declaration of Performance (DoP) = -] in case market

surveillance or other authorities require so.
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https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions en
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De fabrikant bepaald wat de juiste documentatie is. Artikel 36 in de CPR geeft daarin ruimte om op alternatieve manieren aantoning te verrichten. Dus niet alle producten in een batch testen of het aantonen van eigenschappen zonder testen. Het opstellen van de DoP is dus aan de fabrikant en die heeft hier redelijk wat ruimte in. De normen schrijven dus ook geen format voor maar wel welke informatie er nodig is. 


https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en

EN 1090

1090-1

6.3.8 Non-conforme producten
De fabrikant moet schriftelijke procedures hebben die specificeren hoe moet worden omgegaan met non-
conforme producten. Dergelijke gebeurtenissen moeten worden vastgelegd als ze optreden en deze

rapporten moeten worden bewaard gedurende een in de schriftelijke procedures van de fabrikant

vastgelegde periode. De procedures moeten voldoen aan EN 1090-2 of EN 1090-3, naargelang het geval.

Tabel 2 — Frequentie van productieproeven als onderdeel van fabrieksproductiebeheersing

Kenmerk Bepaling | Methode van beoordelen Keuze van proefstukken | Criteria voor
met eis conformiteit
Toleranties op afmetingen en 4.2 Keuring en beproeving in Elk onderdeel ® 5.3
vorm overeenstemming met
EN 1090-2 of EN 1090-3
Lasbaarheid 4.3 Controle van keuringsdocu- Documentcontrole van alle 54
menten op overeenstemming basisproducten gebruikt in
met de gespecificeerde eisen de fabricage
aan het basisproduct
Kerfslagwaardef brosse 4.4 Controle van keuringsdocu- Documentcontrole van alle 5.5
breuk (alleen stalen menten op overeenstemming basisproducten gebruikt in
onderdelen) met de gespecificeerde eisen de fabricage
+ aan het basisproduct
weerstand tegen 48 5.10
stootbelasting ®
Vloeien, bewijs of 45 Caontrole van keuringsdocu- Documentcentrole van alle 52
treksterkste van basis- menten op overeenstemming basisproducten gebruikt in
producten gebruikt in de met de gespecificeerde eisen de fabricage
fabricage aan het basisproduct
Constructieve kenmerken 4.1 Controle dat het ontwerp en de Controle dat de 56.2

bepaald door het constructief
ontwerp en constructieve
berekeningen
(draagvermeogen, ververming
in brulkbaarheids-
grenstoestand,
vermoeiingssterkte,
brandwerendheid)

berekening zijn uitgevoerd
volgens de van toepassing
zijnde Eurocode

berekeningen relevant zijn
en zijn gecontroleerd voor
het gefabriceerde product

1090-2

12.2.3 Non-conforme producten

Indien de geleverde documentatie geen verklaring van de leverancier bevat dat de producten voldoen
aan de specificaties, dan moeten ze worden behandeld als non-conforme producten totdat kan worden

aangetoond dat ze voldoen aan de eisen van het keurings- en beproevingsplan.

geregistreerd.

Indien producten eerst als non-conform zijn aangeduid en vervolgens door beproeven of
herbeproeven is aangetoond dat ze voldoen, dan moeten de beproevingsresultaten worden
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De EN 1090 is voor veruit de meeste constructies van toepassing. Het kan dus echter zijn dat er een andere geharmoniseerde norm van toepassing is maar deze hebben we voor nu buiten beschouwing gelaten. Dit is het laaghangend fruit waarmee we een hele grote slag kunnen slaan. 

En de 1090 bevat al een clausule waar we gebruik van kunnen maken. Als materiaal niet binnen een bekende norm valt of de aantoning daarvan mogelijk veel te kostbaar word geeft dit de mogelijkheid om optie 2 uit de voorgaande sheet toe te passen. Je mag dus zelfs als materiaal geen CE-merk heeft deze toepassen in een constructie die wel CE krijgt!

Deel 1 geeft aan wat er gekeurd moet worden en hoe. In deel 2 voor staal word dit bevestigd. 


Eisen aan hergebruik staal

Welke eisen gaan we aan het materiaal stellen?

= Onbekende toepassing
Geharmoniseerde product norm (v 10025-1)

= Bekende toepassing
Relevante eisen voor die toepassing

(
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Als we alle informatie die er is veilig gesteld hebben moeten we gaan kijken naar waar het materiaal nu echt aan kan / moet voldoen. 
Als er nog geen doel is voor het materiaal kan er gekozen worden voor een productnorm om naar toe te werken. Zeker bij nieuw materiaal is dat vaak mogelijk omdat de EN 10025 vaak een goede insteek is. Bij ouder materiaal kan dicht echter lastig zijn als de productnorm die van toepassing was niet EN is. Een product word meer waard naarmate deze aan meer eisen voldoet.
Als de toepassing bekend is kun je de eisen afleiding die van toepassing zijn voor dát ontwerp en alleen die aantonen. Dit kan veel minder werk zijn waardoor het soms makkelijker is om de balans te houden tussen de kosten en aantoning.


Hergebruik

Keuring en beproevingsplan
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Presentatienotities
Nu we weten dat het binnen de wet en regelgeving, en normen mogelijk is om her te gebruiken zonder bijzondere afwijkingen kunnen we gaan kijken naar hergebruik in de praktijk. 


Keuring en beproevingsplan

= Eisen waar aan NEBEST
voldaan moet
worden

= Methode van
aantoning aan de = =

Marconiweg 2 085 489 01 00
4131 PD Vianen  F08S 489 0101
ostbus 106 Einfo@nebest
30 EC Vianer 1 www nebe:

Opdrachtgever Kiant

Uitvoering
Projectieider Projectieider
[ J
Autorisstie Nesm Parasf Datum
Auteur Auteur
Controle Controle
Vrijgave Vrijgave

] IBAN NL47 RABO 0171 7681 67 | BIC RABONL2U | BTW NLO!

08929439801 | HR 23046375 gi ').“:l
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De inhoud van het keuringsplan is vrij eenvoudig. Aan welke eisen moet alles voldoen? Hoe gaan we dat dus aantonen? De eisen komen dus voort uit de nieuwe toepassing. 

Voor de situatie dat de toepassing nog niet bekend is zullen we de eerste keer een testplan opstellen voor het voldoen aan de eisen van productnormen. Als het 100% volgens de 10025 moet is dat niet eens echt nodig omdat de norm dit al biedt. Je kan nog wel aangeven waarom opties wel/niet onderzocht zijn. 

Als we een ouder product hebben dat net niet binnen de 10025 valt kun je wel een testplan maken met deze context. Dit geeft aan waarom zaken wel / niet gedaan zijn en geeft meerwaarde aan het product. 


Keuring en beproevingsplan

Tabel 2 — Productnormen voor constructiekoolstofstalen

°
= Fisen waar aan rechmsche
Producten leveringsvaor- Afmetingen Toleranties
waarden
VO ld a a n m O e t I-en H-p[‘UfiElEl‘l EN 10365 EN 10034
Warmgewalste [-profielen met
tapsvormige flenzen EN 10025-1 EN 10365 EN 10024
WO rd e n U-profielen en EN 10365 EN 10279
E;:ﬁf;']?fe en ongelijkzijdige | EN 10025-2 EN 10056-1 EN 10056-2
EN 10025-3
T-profielen EN 10025-4 EN 10055 EN 10055
i EN 10029
» Methode van s e st 10055 [t
EN 10025-6 EN 10051
EN 10017 EN 10017
°
Mt EN 10058 EN 10058
I Massieve staven en rondstaal EN 10059 EN 10059
EN 10060 EN 10060
. EN 10061 EN 10061
e I S e n Warmvervaardigde EN 10210-1 EN 10210-2 EN 10210-2
buisprofielen
Koudgevormde buisprofielen | EN 10219-1 EN 10219-2 EN 10219-2
OPMERKING  EN 10020 geeft definities en classificaties van staalsoorten. Staalaanduidingen door
middel van naam en nummer zijn gegeven in respectievelijk EN 10027-1 en EN 10027-2.

@ B B B B BEEEEEE B " NEBEST


Presenter-notities
Presentatienotities
De inhoud van het keuringsplan is vrij eenvoudig. Aan welke eisen moet alles voldoen? Hoe gaan we dat dus aantonen? De eisen komen dus voort uit de 1090


Materiaaleigenschappen

Welke eigenschappen vereist zijn om te weten, wordt bepaald door de
toepassing. Op basis van de EN 1090 is er echter een basisset van
materiaaleigenschappen die vereist zijn:

= Rek(g))

= Vloeigrens (f,)

= Treksterkte (F,)

= Chemische samenstelling

Overige materiaaleigenschappen kunnen vereist worden op basis van de
productnorm van:

= Hettype element
= De toepassing waarin het element wordt toegepast
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De toepassing van het materiaal bepaald welke eigenschappen vereist zijn en welke niet. De basisset van eigenschappen komt uit de normen. Indien eigenschappen niet bekend zijn is het materiaal minder breed toe te passen. Het onderzoeken van de eigenschappen is mogelijk maar kan kostbaar zijn als er veel onderzoek nodig is. 


Technische leveringsvoorwaarden

= NEN-EN 10025-1 bevat de algemene voorwaarden voor
alle staal leveringen.

Eisen
Keuringen
CE-markering
Beproevingen
Etc.
= NEN-EN 10025-2 bevat alle voorwaarden voor
ongelegeerd constructiestaal.

Punten zoals genoemd bij NEN-EN 10025-1 maar dan specifiek
ingevuld voor ongelegeerd constructiestaal
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Voorbeeld van de eisen vanuit de 10025. 

Belangrijk is dat de 10025 spreek over de fabrikant. We hebben gezien in de FAQ van de CPR dat de tussenhandelaar de fabrikant word als deze handelt uit eigen naam. Dit is zo omdat de fabrikant dat de keten breekt op de DoP. De DoP van het materiaal moet dus aangepast worden naar de nieuwe fabrikant (de tussenhandelaar).

Dit is relevant omdat bij hergebruik je tussenhandelt zonder de originele DoP. De fabrikant (de handelaar) die het verkoopt is daarmee verantwoordelijk voor het opstellen van de DoP! 

Mag je een product verkopen zonder DoP? Bijvoorbeeld als het niet gebruikt gaat worden in een constructieve toepassing? Dat mag omdat je anders ook geen schroot kan handelen. Als je echter weet dat het naar een bouwer toegaat komen we op juridisch grijs gebeid, dit is nog niet uitgewerkt. Een sloper die het doorhandeld moet een DoP meeleveren. 


Toleranties

H en | profielen

Section height h Flange width b Web thickness s Flange thickness ¢
height tolerance width tolerance thickness tolerance thickness tolerance
mm mm mm mm mm mm mm mm
h<180|+30 b<110|+40 s<7]|£0,7 t<65|+L5
-2,0 -1.0 -0.5
180 < h <400 | +4.0 110 <b<210| +4.0 T<s<10(+1,0 6,5<t<10|+2.0
-2.0 -2.0 - 1.0
400 <h <700 +gg 210 <b=<325|+40 10<s5<20|£15 10=<t<20 *%g
- 3. —4.0 =1L
h=>700|+50 b=>325|+6.0 20<s<40(=2,0 20<t<30|+25
-5.0 -5.0 -2.0
40<s5<60|=25 80<1<40|+23
-925
§>60|= 3,0 40<t<60|+3.0
-3.0
t=60|+40
-4.0

NEN-EN 10034

Y

* tis measured at ¥4
(see clause 4.4)
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Presentatienotities
Deze is dus vooral voor de beeldvorming. Er zijn heel veel verschillende toleranties voor heel veel maatvoeringen. Deze zijn vooral bedoeld om een beeld te krijgen. Weet op voorhand waar je naar kijkt zodat je een beeld hebt van wat goed en afkeur is. 


Toleranties

Damwand profielen NEN-EN 10248-2

Tabel 8: Wanddikten van U-damwandprofiglen

Afmetingen in mm Tabel 2; Wanddikten van Z-damwandprofielen
Omschrijving Figuiar Mominale Tolerantie Afmetingen in mm
afmeting Omschrijving Figuur Nominale Tolerantie
' afmeting
. = t =85 + 0,5
Dikten t =85 + 6% vant Dikten i Ls=85 £+ 05
Ls =85 + 6% van sen
sent s= 8,5 - ﬂ,5” sent 5
- &> HE — 6 % van sV
1} Mormaal wordt de positieve tolerantie gan de keuze van de producent overgelaten. Een
| beperking van de positieve tolerantie kan tijdens de bestelling worden overeengekomen. In dat
geval kunnen de volgends waarden worden gekozen: + 0,5 mmvoor s = BS mmen + 6% 5
voor 5= 8,5 mm [optie 2, zie 11,3}

@ B B B B BE BEEEEE B B ' NEBEST


Presenter-notities
Presentatienotities
Voor damwanden gaat het dus in %. De positieve afwijking is niet eens hard en moet apart besteld worden. Belangrijk is dat wanneer je een damwand meet je dus moet weten waar in het ontwerp vanuit gegaan is. Het kan zijn dat er 12 mm nodig was maar dat je 16 mm meet waarbij het vermoeden is dat er al 1 mm afname is. Dat zegt dus helemaal niets zonder de berekening.


Afmetingen

= Veel normen voor
de afmetingen

= Speciale producten
zijn mogelijj

Tabel 2 — Productnormen voor constructiekoolstofstalen

Technische
Producten leveringsvaor- Afmetingen Toleranties
waarden
I- en H-profielen EN 10365 EN 10034
Warmgewalste [-profielen met
tapsvormige flenzen EN 10025-1 EN 10365 EN 10024
U-profielen en EN 10365 EN 10279
Ezzﬁigldelfe en ongelijkzijdige | EN 10025-2 EN 10056-1 EN 10056-2
EN 10025-3
T-profielen EN 10025-4 EN 10055 EN 10055
i EN 10029
Platen, strippen, plaatstroken EN 10025-5 QS;::;HE
EN 10025-6 EN 10051
EN 10017 EN 10017
Mt EN 10058 EN 10058
Massieve staven en rondstaal EN 10059 EN 10059
EN 10060 EN 10060
EN 10061 EN 10061
Warmvervaardigde EN 10210-1 EN 10210-2 EN 10210-2
buisprofielen
Koudgevormde buisprofielen | EN 10219-1 EN 10219-2 EN 10219-2
OPMERKING  EN 10020 geeft definities en classificaties van staalsoorten. Staalaanduidingen door
middel van naam en nummer zijn gegeven in respectievelijk EN 10027-1 en EN 10027-2.
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Keuring en beproevingsplan

= Eisen waar aan
voldaan moet
worden

= Methode van
aantoning aan de
eisen
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Presentatienotities
Meten is weten. De eisen die aangetoond moeten worden hebben allemaal hun eigen (standaard) onderzoek. De meeste eisen worden ook voorgeschreven in normen.

De andere workshops vertellen meer over de mogelijkheden hierbij. Belangrijk is om te bepalen hoe nauwkeurig het moet zijn. Je wilt niet de treksterkte tot op 3 decimalen weten. Soms kan voor een toepassing een ordegrootte goed genoeg zijn. 


Hergebruik

Registratie resultaten, Declaration of Performance
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Presentatienotities
Nu weten wat we moeten weten en hoe we het moeten aantonen moeten we het ook nog vastleggen. 


Registratie resultaten

= Resultaten zijn niet anders dan de resultaten
die de Fabrikant verzamelt

= Vastlegging op eenzelfde manier uitvoeren
als voor een DoP
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Presentatienotities
Om de resultaten uit het keuring en beproevingsplan netjes vast te leggen is het verstandig om dit op dezelfde manier te doen als bij nieuw materiaal. Dat geeft veel meer vertrouwen dan iets heel nieuws te bedenken.


Conformiteitsverklaring

= Keuringsrapportage op basis van:

EN 10204 : Producten van metaal - Soorten
keuringsdocumenten

EN 10168 : Producten van staal -
Keuringsdocumenten - Lijst van informatie en
omschrijving
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Presentatienotities
Diverse normen gebruiken de 10204 al voor de vastlegging van de resultaten van de onderzoeken voor de DoP. Dit is een goede norm om als standaard te hanteren voor de vastlegging van de resultaten. Door ook de 10168 te gebruiken kunnen we de velden uniformeren. Zo hebben keuringsrapportages, ondanks dat de opmaak verschillend is, een hoge mate van uniformiteit tussen de verschillende opstellers.

De 10025 staat er ook bij maar als je de eerste 2 doen ben je al 99% klaar. 


Keuringsrapportage

A03 A05

Document # 1625471 Nebest B.V. r] —
“NEBEST :
Pagina :1van5 Postbus 106 4130EC Vianen g .

A1 A2
Fabriek Keuringsdocument
Niet bekend Keuringsrapportage 2.2 op basis van de EN 10204:2004"

A10 ADB
Keten van eigenaarschap Klant

Het materiaal is afkomstig uit het object <naam
object> dat in eigendom was van <eigenaar>. De
profielen zijn nieuw geplaatst in het object bij de
bouw in <bouwjaar>

B02
Aanduiding staalsoort

$235J0 conform de EN 10025-1
Bron? : 4. Bestek

Opgesteld voor: Eigenaar van de profielen

op basis van:
EN 10204

EN 10168

Toetsing aan de
EN 10025, bijlage ZA
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Presentatienotities
De velden zijn genummerd conform de 10168. De 10204 geeft meer informatie over het type keuringsdocument en hoe we hier mee om moeten gaan. Deze indeling in de 2.1 en 2.2 etc is ook duidelijker dan de lijst van mogelijke documenten in Bijlage III van de CPR.


Keuringsrapportage

= Eigenschappen
Tabel 7.1 — Rangorde van informatie over te slopen bouwwerk V O O rZ i e n V a n

Status Document

1 Materiaalcertificaten b ro n Ve r m e ld i n

2 Fabricagetekening g
3 As built tekening (NTA; Ta bel 7. 1 )

4 Bestekstekening/Besteksberekening

5 Ontwerptekening/Ontwerpberekening

2 Dit is een originele DoP conform EN 10025-1
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Presentatienotities
De CPR staat toe om aantoning van eigenschappen te doen zonder onderzoek. Dit maakt het mogelijk om met de ondergrens methode te werken. Een S235 mag aangenomen worden. 


10168 Vrije velden

A10 Keten van eigenaarschap Bekende voorgeschiedenis van producten.
Bijvoorbeeld de constructie waarin het materiaal
verwerkt is geweest, of tussenhandelaren

A11 Bron documentatie Bron documentatie die de eigenschappen aantoont
die zijn aangegeven op basis van de bronnen

B14 Aanvullende informatie = Bekende informatie betreffende de productenin de
keuringseenheid

B15 Afwijkingen Afwijkingen zoals verbindingen op de eisen aan de
producten

C14 Bron treksterkte Conversie volgens de 18265 / Trekproef + norm /
Ondergrens bepaling
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Presentatienotities
Voorstel is om vanuit de NTA vaste velden voor te stellen voor een DoP voor hergebruik. Deze velden zijn vrij beschikbaar binnen de 10168 en het is handig om vaste rubrieken te bepalen en mogelijk ook een vaste code mee te geven. 


Hergebruik

Keuringsrapportages in de praktijk
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Bureaustudie

* [nventarisatie van het
beschikbare materiaal

= Beschikbare documenten
koppelen aan profielen

= |ndelen in keuringseenheden WL

= Keuringrapportage opstellen op
basis van bureaustudie

NEBEST



Presenter-notities
Presentatienotities
Informatie management is hier belangrijk. BIM / Materialen paspoort / Madaster

Informatie vinden en koppelen aan unieke profielen. 

De term keuringseenheid komt vanuit de diverse normen voor staal. Dit is normaal een productieeenheid van materiaal die gekeurd dient te worden. Deze term hebben we hier ‘geleend’ om aan te sluiten op de normen. 


Keuringseenheid

Profielen samenvoegen tot een
keuringseenheid bij gelijk:

profiel01 IPE180 Ligger binnen

= Productiejaar R
= Type profiel o
= Gebruikstoepassing
= Omgevingsomstandigheden
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Het is en , en geen of. 

Het type profiel is heel erg belangrijk omdat dit bepaald welke productnormen later relevant gaan zijn. 

Zelfde constructieve toepassing (bijv. kolommen, liggers of windverbanden);
Plaats in het gebouw (bijv. kolommen op de begane grond in de langsgevel);
Zelfde condities: binnenconditie of buitenconditie;
Zelfde belasting (bijv. dakligger op een stramien op een stramien in het midden van een hal);
Interventie (bijv. liggers in een uitbouw).
Maximaal 20 ton



Wanneer inventariseren

Voor oogsten Na oogsten

= Samenstellen van = Materiaal is eenvoudiger te
keuringseenheden is inspecteren en testen
eenvoudiger = Schades door oogsten zijn

= Keuringseenheden kunnen bekend, minder
vaak groter zijn verrassingen

= Relatie met documentatie is
duidelijker eenvoudiger

= \Waarde materiaal is voor
oogsten bekend
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Presentatienotities
Wanneer in het proces doe je wat?


Keuringsrapportage

Docunert # * PG2A5E-hijlage T Mebest B.V.
- NEBEST
Pagina S1vand Pastbus 106 $130EC Vianen
Fabrick Keuringsdacument
Diffarsdange, Luxeméoury Kewrinperapportage 2.2 op bask van de EN 10204:2004'
Bron: profiel aanduiding
] |z |
Keten van sigenaarschap Klant
Het materiasl is sanwezig in BRUDIST en Opqestald voor: Geamesnte Amsterdam
BRUOTS e Amstercam, sigendom van
nemeante Amaterdam.
=]

Aanduiding staalsaort
Geen
Profielen in keuringseanheid

Identificatie Product Aanwerige merken/  Lengte[m] Gewicht Aantal stuks

apmerkingen [

geen DIFF 270 TAD-T45 5744 3

geen DIFF 260 7701180 31835 42

qeen DIFF 290 730 GR35 3

Asnvuliende informatie

BRLUOIT en BRUDITS 7iin bi de plaatsing van de iggers in 1903 an 1911 telkens aeljktidia qerenoveerd, op baskis van hetrelfde bestes
Bestakken en tekeningen opgenomen in bilage.

Trekpraef
Trekpraed riet aarwesiy

Hardheidsmeting
Hardbeidsmeting niet sanweri)

Chemische samenstelling
Chemisthe samensisling nist bekend

Afwijkingen
Identificatie  Product  NCF Locatie
geen DIFF 270 B 2 fggers gat in if, op circa 4 van sijkart,  Middarveld

amang < 0,01 m2.

Fata
geen DIFF 270 B 1 Ggger gat in onderflens, met raparatie,  Middarveld
amvang ca 0,03 m2,
—

Opmerkingen

B4 uitnemen sisnen de liggens unisk f warden geaummerd

D afuijkirgen hebiben de sfmetingen van sen monstermame. Ef is sarder vermossalji onderzosk uitgevosrd nasr de materiaakigensshappan van hat
staal. Het virden van dere data en conemen in deze Freeft vl woar de

Die coating van slementen is nist ondarocht. Dp basis van de Kleur van de grondisay (fchthasr b baschadigingen] is het vermonden dat de coating in
it el lovdhoudend is.

Deze| = apgosteid bestaand staal. in afwiking van ce EN 10G04:3004 Is deze keurngsrapportane met cooestald doar de fabebant
* Blle mestwaarden bV,

[ EM 10188:2004 cedenummer
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Presentatienotities
De keuringsrapportage is nu alleen opgesteld op basis van de beschikbare informatie. Deze bied nu al redelijk veel informatie om mee verder te kunnen. Het geeft een afnemer een eerste beeld om te bepalen of het materiaal nuttig kan zijn of niet. 


Keuringsrapportage aanvullen

= Bepalen of prestaties representatief zijn voor
het element of de keuringseenheid

= Prestaties toevoegen aan de opgestelde
keuringsrapportage

= No Performance Determined (NPD) aangeven

bij de prestaties
(alleen bij ondergrenzen)
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Het voordeel van een keuringseenheid met homogeen materiaal is dat de waarden van een trekproef ook gebruikt mogen worden voor andere profielen. Als dit voldoende onderbouwd is mogen de prestaties van de metingen voor de hele eenheid gerapporteerd worden. Indien meer exotische eigenschappen en / of bijzondere eisen voor een eenheid bepaald moeten worden moet het materiaal op meer punten vergeleken worden. De NEN 8703 schijnt hier meer eisen aan te stellen. 

De prestaties opnemen in de keuringsrapportage voor toekomstig gebruik.

De NPD mag ook gebruikt worden. Normaal is dit alleen toegestaan als de eis een ondergrens betreft waarbij er voldoende vermoeden is overeenstemming. Maar voor hergebruik kunnen we dit ook gebruiken voor eigenschappen die nog niet aangetoond zijn. 


CE- markeren

= Als de productnormen bekend zijn en op alle
eigenschappen voldoet en;

= Als de productnormen geharmoniseerd zijn

= |n alle andere gevallen mag er geen CE-
markering afgegeven worden
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Als een product voldoet aan de EN norm dan mag je een CE-merk aanbrengen. Als er geen EN norm is waar aan getoetst is mag dat absoluut niet!

Als je constructie ontworpen is volgens de EN normen mag je een CE-merk aanbrengen. Als dat niet het geval is moet je op een andere manier aantonen dat het voldoet maar geen CE-merk aanbrengen. Dit is juridisch echter heel complex en doet niemand. Je constructie mag een CE-merk krijgen als er niet CE producten zijn gebruikt, mits dus aangetoond is dat ze aan de minimum eisen voldoen voor die constructie toepassing. 
Dit is ook een reden dat het hergebruik op product niveau veel makkelijker is. Je hoeft dan alleen te toetsen aan de productnorm en niet aan de constructie normen. 

Als je een constructie maakt die op de een of andere manier niet onder een van de EN normen valt mag je ook geen CE-merk aanbrengen. Ook al hanteer je de normen als handleiding. 


Hergebruik binnen de bestaande wet en
regelgeving kan

Van proberen gaje leren
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Presentatienotities
De call to action om af te sluiten. 

Hergebruik kan gewoon. Mijn kinderen leren op school van proberen ga je leren. Technisch zijn er nog zat problemen op te lossen en glad te strijken. Door projecten uit te voeren gaan we deze zaken het snelst oplossen!
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